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Armatura di malte a rasare l

Interasse di ogni filo ca. 6,4 x 6,7 mm
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APPRETTATA ordito Valore medio 1500 N/5 cm 4,5% =1
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Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quall differiscono ﬁ 5 } { = = 0‘9
solo per adattamenti operativi ininfluenti sul risultati e indotti dalla specificitd del prodotto. A richiesta ne pud essere fornita
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Tall dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi Indicativi

e richiedono la verifica da parte del Cliente In funzione del tipo di utilizzo. il 4 i i
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